
Utförandebeskrivning - Anslutning/grundläggning kantstöd

Vid ytterkant form skall fasning utföras med formlist eller kantverktyg.
Vid gjutning mot befintlig asfalt skall fog, mellan betong och asfalt,
förses med fogband typ Viaflex eller likvärdigt.

Cementbundet grus, CG  (medelvärde för tryckhållfasthet 11,5 MPa
efter 7 dygn), med en tjocklek av 100 mm. Den färdigpackade CG-ytan
skall så snart som möjligt successivt förseglas med 0,6-0,8 kg/m²
bitumenlösning. Vid köryta med bitumenbundna lager kan CG under
TK-stödet bytas mot 100 mm AG.

Gradhugget granitkantstöd och TK-stöd slutfixeras i cementbruk
(500 kg anläggningscement per m³ cementbruk).

Motstöd av betong C35/45, enligt betongbeskrivning. Konsistensklass S1.

Plastfolie utläggs mot kantstöd vid gjutning för att förhindra vidhäftning.


